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* 日本の輸入量より推定  (  ) 地殻より海水中に含まれるもの 

• Feを100とした(年間生産)/(地殻存在度)の比 

• 資源端重量: 1kg生産にかかわる総資源ton数 

• 占有度: 生産1位の国のシェア(%), 国名コード 
• 増大率: 1999年と2009年の生産量比(%) 
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* 日本の輸入量より推定  (  ) 地殻より海水中に含まれるもの 

• 金属インゴットton生産で発生するCO2トン数 

• 資源端重量: 1kg生産にかかわる総資源ton数 

• 占有度: 生産1位の国のシェア(%), 国名コード 
• 増大率: 1999年と2009年の生産量比(%) 

サステイナビリティ元素表 
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価格 
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